SUPERBRONSAGE
Воронение (методом «ржавого лака»)
Подготовительная работа: полировка, снятие грязи и жира (предпочтительно пасту наносить  слегка разведенную водой). Обработать пасту после высыхания.
Воронение: наносить тампоном равномерно и в умеренном количестве на подготовленную деталь. Сушить от 3-х до 8-ми часов. Затем окунуть деталь в кипящую дождевую воду и держать в ней 15 минут.  Снять образовавшуюся ржавчину при помощи щетки из стальной нити. Повторить эту операцию 7-8 раз. В последний раз добавить в воду несколько кристаллов стирального порошка. Затем в разогретую деталь надо втереть специальную полировку (например, ENCAUSTICARM ARMISTOL)  или льняное масло. Потом протереть остывшую деталь фланелевой тряпочкой.
